Skotsel & Underhall

Granit dr ett tdligt material. Det tal virme upp till 500 grader (dock
ej vdrmechockar) och héller sin glans dven om den utsdtts for
hdrda slitagepdfrestningar och starka medel. | en del granit sorter
kan det finnas sma porer, speciellt i grovkornigasorter. Detta Gr
inget fel utan hér till granitens natur. De olika granittyperna tdl
bdst miljon i kéket och alla slag av rengéringsmedel kan anvindas.
Inte heller behéver man vara aktsam med sura émnen eller
kemikalier. Granit dr ocksa hardare och ddrfér mindre kdnsligt fér
repor.

Vid skétsel av marmor och kalksten bér man ténka paG att de dr kdnsliga fér syror. Dérfér ska man
aldrig anvéinda sura rengéringsmedel inomhus. Medel for avidgsnande av kalkbeléiggningar, som
exempelvis toalettrengéringsmedel dr skadliga och orsakar frétskador. Andra sura véitskor som vin,
dttika, vindger, fruktjuice, kolsyra etc dr ocksd skadliga. Framfér allt ér polerade ytor kénsliga, ddr

matta etsade fldckar kan uppsta.

Béankskivor, bordsskivor och fénsterbankar
For rengdring och underhall av inredningar
som béankskivor, bordsskivor, fonsterbankar i
Granit, Marmor och Kalksten kan man
anvanda vanligt rengéringsmedel typ,
gronsapa eller allrent. Polerad marmor och
kalksten ar sarskilt kdnsliga for sura vatskor.
Nar koksbankskivan ar ny och ihopalimmade i
skarvarna av oss kan det férekomma en hinna
i skarvarna. Denna hinna tar man bort genom
att torka med med cellulosafértunning och
hushallspapper. Nylagda bankskivor i kok och
badrum, bordsskivor och fonsterbankar bor
oljas in med en tunn, fin olja typ symaskinsolja
(obs ej matolja) 1-2 ganger tills skivan ar
mattad. Stryk ett tunt lager pa stenen och lat
det ligga 6ver natten. Torka sedan skivan som
vanligt. Darefter rekommenderas att

gbra detta ett par ganger om aret for att
behandla och matta ytan. De svarta stenarna
ar extra tata och behover darfor inte oljas sa
ofta.

Golv och trappor

Sma ytor stadas vanligen for hand med torr-
eller fuktmoppning eller dammsugning. Vid
fuktmoppning skall moppen vara mycket latt
fuktad sa att den ej lamnar nagon véta efter
sig pa golvet. Granit ar ett taligt material och
kan anvdndas som golv utan nagra problem.
Vad det galler marmor och kalksten bér man
tdnka pa att nylagda golv som tas i bruk pa
vintern ar kansliga for salter tex fran sand och
salt for utomhusbruk. Sadana salter kan

tranga ner i stenens ytskikt och orsaka
kristallisationssprangning av ytan.

Golvytor dér sadana salter foljer med skorna
in och rinner av t.ex. innanfoér entrédorrar kan
i forebyggande syfte behandlas med polish
eller annan impregnering fore vintersdasongen.
Pa polerade ytor bor man dock ej anvanda de
ytskyddande medlen da de ger upphouv till
missprydande filmbildningpa ytan. Istéllet bor
endast allrengdringsmedel tillsattas
tvattvattnet.

Flackborttagning

Nagot universalmedel for flackborttagning pa
sten finns inte. Orsakerna till flackarna
varierar, liksom stenen, varfér medlet maste
anpassas till flackens art och stensort.
Stensortens kanslighet for flackar varierar
ocksa. Granit ar ett mycket taligt material och
behaller sin glans dven om den utséatts for
harda slitagepafrestningar. Marmor och
kalksten ar kansligare och dar bor man ténka
pa att en polerad yta slar ifran sig en del
flackar battre dn andra ytbearbetningar, men
mattas a andra sidan av vissa @mnen.

| regel 6kar svarigheten att avlagsna flackar
med dess alder. Ju snabbare motatgarder satts
in, desto storre ar chansen att resultatet ska
bli gott. En vanlig missuppfattning ar att sten
ska tvattas med syra. Vanligen har dock syran
mycket storre verkan pa stenen an pa flacken.
Syror bor alltsa om méijligt undvikas.
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Flackborttagning

Stenens kanslighet for flackar varierar. De viktigaste faktorerna ar stentypen —om stenen ar granit,
skiffer (silikatsten) eller marmor, kalksten (karbonatsten) — och stenens tithet. Aven farg, textur,
ytbearbetning och stenytans allménna tillstand paverkar. Det innebér att inga absoluta regler géller,
utan flackborttagningen far anpassas till varje situation.

Generellt:

Flackar ska tas bort snabbt for att hindra dem att
sprida sig i stenmaterialet. Tranger flacken djupt
ned kan den vara mycket svar eller omaijlig att fa
bort. Det galler ocksa att vara forsiktig, for att inte
forvarra flacken eller skadan stenen. Man bor alltid
forst valja enkla metoder framfoér kemikalier.
Grundprincipen bygger pa ”"pastametoden”, dar en
I6sande vatska kombineras med absorberande
medel. Se faktaruta.

Som forsta atgard:

Forsok att suga upp flacken med hushallspapper
eller absorberande medel, bearbeta sedan

med fuktig duk och vatten. Darefter anvands en
I6sning av vatten och diskmedel eller Allrent.
Arbeta alltid utifran och in mot flackens mitt for att
undvika spridning av flacken. Anvands nagon form
av lésningsmedel sa skolj noga med vatten och
Allrent efterat. Anvand aldrig kraftfullare medel &n
flackborttagningen kraver! Vid anvandning av
I6snings- och rengéringsmedel ska
skyddsforeskrifter for dessa foljas. Kontakta sten
leverantoren vid tveksamhet om [amplig metod.

Granit och kvartsitskiffer:

Stentyperna ar taliga bade vad géller kemisk och
mekanisk paverkan, vilket innebar att ett flertal
medel kan anvandas. Marmor/kalksten: Materialet
ar kansligt for syror och salter. Medel som
innehaller sadana dmnen ska inte anvandas. Dessa
stentyper bestar av relativt mjuka mineral och
paverkas av harda mekaniska metoder. Efter
flackborttagningen far i regel ytan en av vikande
farg och lyster mot omgivande sten, vilket beror
pa att den rengjorda ytan inte har den porfylinad
man far med regelbundet underhall med sapa/tval.
Den rengjorda ytan behover da mattas med
sapa/tvallésning for att fa samma lyster som den
omgivande ytan. Vissa rengéringsmetoder kan leda
till att stenens ytbeskaffenhet avviker mot den
omgivande stenytan. Omradet kan da, med stor
forsiktighet, slipas med fint vattenslippapper,
stalull eller nylonduk beroende pa den omgivande
stenens ytbeskaffenhet. Prov gors pa liten yta.
Darefter méattas den rengjorda ytan med
sapa/tvallésning. En polerad yta 4r mycket svar att
aterstalla med denna metod.

Lerskiffer: Lerskiffer ar mjuk och bleks latt av
mekanisk och kemisk paverkan.

DE VIKTIGASTE PUNKTERNA NAR DET GALLER
SKOTSEL AV NATURSTEN

e Ta reda pa stentyp innan stddningen pdabérjas.

e Tillimpa miljG/férsiktighetsprincipen.

e Anvdnd sd torra metoder som méjligt.

e LGt stenytan vara slityta, polish ska inte anvdndas.

e Granit: Anvdnd Allrent.

e Marmor/kalksten: Anvéind naturlig sdpa + véixelbruk
med Allrent.

® Anvdnd inte sura rengéringsmedelmedel.

e Entréer pdverkar hela husets stddning.

For detaljerad information gallande borttagning
av olika typer av flackar ga in pa Sveriges
stenindustriforbunds hemsida, www.sten.se, dar
hittar ni information om skétsel, underhall och
rengdring av natursten.

Pastametoden

Metoden innebar att det aktuella I6sningsmedlet blandas
med ett absorberande pulver, t.ex. krita, bentonitlera
eller potatismjol, till en pasta. Denna laggs pa flacken,
som eventuellt forst fuktas med I6sningsmedlet. Pastan
far ligga kvar tills den torkat, varefter den borstas bort
och ytan tvattas med vatten. Prova forst pa liten yta.

Vid behov upprepas behandlingen.
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